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Основание: протокол испытаний № 5084 от 18.05.2026 и ГОСТ 32304-2013, приложение Г 

JOSS BEAUMONT 

КАК ПРОВОДИТСЯ ИСПЫТАНИЕ 

ГОСТ 32304-2013, приложение Г — определение разбухания по толщине 

Из элементов ламинированного напольного покрытия вырезают два образца размером 150 × 50 мм: 
один — в продольном, второй — в поперечном направлении. До контакта с водой их исходную 
толщину измеряют в шести точках. 

Оба образца полностью погружают в ванну с водой температурой (20 ± 1) °C. Ванна должна быть 
достаточно большой, чтобы образцы не соприкасались с дном, боковыми стенками и друг с другом. 

Время выдержки составляет 24 часа ± 15 минут. После извлечения воду с поверхности удаляют 
бумажным полотенцем, затем толщину повторно измеряют в тех же точках и рассчитывают процент 
разбухания. 

 
Схематичное изображение метода испытания; не является копией иллюстрации из ГОСТ. 

Ключевое отличие метода: это не испытание, при котором воду просто наливают сверху. 
Образцы, вырезанные из ламелей, находятся в воде с погружением по всей толщине — вода 
воздействует на лицевую и оборотную стороны, а также на кромки. 


